
近未来コンクリート研究会 初期ひび割れ制御技術協議会（第２回） 
 

■初期ひび割れを少なくするための対策 整理表（案） 

ひび割れの原因 
対策 

いつ だれが どのように 注意点 

（例） 
水和熱によるひび割れ 

設計時 コンサルタント ・低発熱セメントの使用 
・高性能 AE 減水剤 
・温度応力解析 
・誘発目地（目地間隔） 

 

製造時 生コン ・コンクリート温度管理 
・単位水位量、骨材粒度 

 

打ち込み時 施工者 ・連続打設 
 

 

養生時 施工者 ・保温養生 
 

 

乾燥収縮によるひび割
れ 
 

    

自己収縮によるひび割
れ 
 

    

沈下ひび割れ 
 

    

プラスティック収縮ひ
び割れ 

    

 


